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Warmeubertragung
Warmeleitung

Abhangigkeit der Warmeleitung in festen Kérpern vom Stoff
Einfaches Gerét zur Warmeleitung

Demonstrationsversuche Physik
Sekundarstufe 1

Versuchsziel

1. Untersuchung der Abhangigkeit der Warmeleitung in festen Kérpern vom Stoff

Aufbau
Gerate Auswertung
1 Gerét fur Warmeleitung, einfach.................. 389 10 D!e Wwarmeleitung in fEStan Korperr.1 Ist V(?m Stoff abhfsmglg.
1 Stativstange 25 cm, 12 MM @.......ooovvvrvenne, 300 41 Die Metalle Kupfer, Messing und Eisen sind Warmeleiter.
1 Leybold-Muffe ........ccccovevieiiicicecieeee 301 01 Kupfer leitet die Warme jedoch besser als Messing und Eisen.
1 Stativful3 V-formig, Klein..........cccococeeiiinenne 300 02
1 Butangasbrenner ..........ccccccoeiiiiiiieiiee s 666 711 Hinweis:
1 Butangas-Kartusche, 190 g, Satz 3 .............. 666 712ET3 o )
Warmeleitfahigkeit A bei 20°C:
Stoff Warmeleitfahigkeit A in K
Durchfihrung Kubf 200
upfer ca.
- Streichhélzer auf die drei Arme des Metallkreuzes legen. s
Der Abstand der Streichholzkuppen zum Mittelpunkt des Messing ca. 90
Metallkreuzes sollte jeweils ca. 3 cm betragen. .
] ) . Eisen ca. 50
- Am Kartuschenbrenner eine sehr kleine, nichtleuchtende

Flamme einstellen.
- Kartuschenbrenner mittig unter das Metallkreuz schieben.
- Streichholzer beobachten.

- Nach Versuchsdurchfiihrung die drei Arme des Metallkreu-
zes gut mit Schmirgelpapier saubern.

Beobachtung

Die Streichhdlzer entziinden sich nacheinander in Abstanden
von wenigen Sekunden.

KR 403

Cg Reihenfolge: Streichholz auf dem Kupferarm — Streichholz
auf dem Messingarm — Streichholz auf dem Eisenarm.

LEYBOLD DIDACTIC GMBH - Leyboldstrasse 1 - D-50354 Hiirth - Phone (02233) 604-0 - Fax (02233) 604-222 - e-mail: info@Ileybold-didactic.de
©by Leybold Didactic GmbH Printed in the Federal Republic of German
Technical alterations reserved



